
NORMAS DE ENSAYO AS

NORMATIVA  
4. GRUPO DE AREAS DE ENSAYOS DEL ACERO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACION (EAS) 

ORDEN DE 5 DE 
FEBRERO DE 1991 

(BOJA 15/2/91)
NORMAS S/ORDEN

ORDEN DE 18 DE 
FEBRERO DE 2004 

(BOJA 10/03/04) 
B C N

ENSAYOS BASICOS

UNE 7419:1978 Reconocimiento por líquidos penetrantes. Principios generales UNE EN 571-1:1997           B
UNE 14612:1980 Práctica recomendada para el reconocimiento por líquidos penetrantes UNE 14612:1980 B

Reconocimiento por líquidos penetrantes. Niveles de aceptación UNE-EN 1289:1998 B N
UNE 14610:1979 Examen mediante partículas magnéticas. UNE EN 1290:1998        B

Examen mediante partículas magnéticas. Niveles de aceptación UNE-EN 1291:1998 B N
UNE 14613:1979 Examen ultrasónico UNE EN 1714:1998   B

Examen ultrasónico. Niveles de aceptación UNE EN 1712:1998 B N
Examen ultrasónico. Características de las indicaciones  UNE EN 1713:1998 B N
Inspección visual de soldaduras. Principios generales UNE-EN 13018:2001 B

UNE 14044:1988 Uniones soldadas en estructuras metálicas, inspección durante su ejecución y 
montaje

UNE 14044:1988 1R B

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS

UNE 14604:1979 Examen radiográfico UNE EN 1435:1998 C
UNE 14011:1957 Examen radiográfico. Niveles de aceptación UNE EN 12517:1998 C

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
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